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Порошкообразный алюминий находит все более широкое применение в различных 

областях науки и техники. Основными сферами использования являются металлургия, 

машиностроение, производство взрывчатых веществ различного назначения. В работах, на 

примерах разработки алюминиевых порошков повышенной реакционной способности, 

модифицированных порошков для традиционных методов порошковой металлургии и 

составов для инновационной области производства изделий методом 3Д печати, показана 

эффективность совместного использования термоаналитических методов (ДТА, ДСК, ТГ), 

масс-спектрометрии, рентгеновского фазового анализа in situ с применением источника 

синхротронного излучения [1-4]. 

Преимущества перечисленных аналитических методов состоит в возможности 

получения информации непосредственно в процессе протекания процессов, определяющих 

сферы их практического применения, либо в условиях близких к реальным. 
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