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По результатам сканирующей электронной микроскопии, как мы видим, первый образец характери-
зуется кубической морфологией с размером кристаллов 1-2 мкм, а второй—псевдосферической морфо-
логией с размером кристаллов 8-10 мкм 

Образец SBET, м2 / г Vmicro, см3/г Vmeso, см3/г 
ΣNH3, 

мкмоль/г 

SAPO-11 (1) 210 0,08 0.11 350 

SAPO-11 (2) 235 0,08 0,20 400 

Установлено, что катализатор на основе образца SAPO-11, характеризующегося псевдосфериче-
ской морфологией с размером агрегатов от 8 до 10 мкм состоящий из первичных кристаллов от 200 до 
300 нм, позволял достичь выхода изомеров гексадекана более 70 %, при этом на катализаторе на осно-
ве образца SAPO-11, обладающего кубической морфологией с размером кристаллов от 1 до 2 мкм, вы-
ход составлял не более 50 %.  

Полученные образцы изучались в модельной реакции гидроизомеризации н-гексадекана. На сили-
коалюмофосфатные молекулярные сита предварительно была нанесена платина из расчета 0,5% мас. 
Реакцию осуществляли в проточном реакторе со стационарным слоем при 270 – 350 о С и 20 атм с объ-
емной скоростью подачи сырья 3 ч-1  

В современном мире все больше ужесточаются тре-
бования к качеству нефтепродуктов при постоянном уве-
личении  потребности в них. Главным компонентом, 
ограничивающим применение высококачественных ди-
зельных топлив и смазочных материалов, которые обес-
печивают работу механизмов даже в экстремальных 
условиях, являются н-парафины, которые кристаллизу-
ются в условиях пониженных температур. Наиболее пер-
спективным методом получения низкозастывающего топ-
лива является гидроизомеризация н-парафинов на би-
функциональных катализаторах.  

В условиях высокой гидрирующей-дегидрирующей активности металлических центров скорость 
процесса гидроизомеризации н-парафинов будет во многом определяться характеристиками кислот-
ного носителя. Перспективнымы катализаторами процесса гидроизомеризации являются системы на 
основе силикоалюмофосфатных молекулярных сит SAPO-11, они характеризуются одномерной ка-
нальной пористой структурой с размером пор 4.5*6.5 Å и наличием кислотных центров «умеренной» 
силы. 

Целью нашей работы был синтез SAPO-11 различной морфологии и оценка их каталитических 
свойств в гидроизомеризации н-гексадекана. 

Как мы видим, оба образца обла-
дают высокой фазовой чистотой и 
степенями кристалличности, близ-
кими к 100%.  


